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       0788

Sorten-Nr. Sortenbezeichnung Korngruppe

06 Sand gewaschen 0/2 Typ a

11 Sand gewaschen 0/4 Typ a

12 
1) 2) Sand gewaschen 0/4 Typ b

16 Kabelsand

27 
1) 2) Rusel 4/8

28 
1) Feinkies 8/16

30 
1) Kies 16/32

nat. zus. 

Gesteinsk.
57a Sand gewaschen 0/8

52 Kiessand gew. 0/16

54 Kiessand gew. 0/32

67 Mineralmoräne 0/16

73 Wandkies 0/X

feine Gesteinsk. 103 Brechsand ungewaschen 0/2 

111 Edelsplitt 2/5

112 Edelsplitt 5/8

113 Edelsplitt 8/11

171 Moräne-Schotter 0/16

184 
3) Moräne-Schotter FSS/KTS 0/32

400 Aushub, Z0 / BM-0 (BKl 3-6) 

418 Aushub nass, Z0 / BM-0 (BKl 1-2)

Gesteinsart: natürlicher Moränekies (Alpine Moräne)

Sortenverzeichnis 2025

u
n

g
e
w

. 

B
re

c
h

k
o

rn

Korngemische

Anlieferung

Abrechnung nach to

Abrechnung nach to

g
e
w

a
s
c

h
e

n
e

s
 R

u
n

d
k
o

rn fe
in

e
 

G
e

s
te

in
s
k
.

g
ro

b
e

 

G
e

s
te

in
s
k
.

Korngemische

g
e
w

a
s
c

h
e

n
e

s
 

B
re

c
h

k
o

rn

(a
u
s
s
e

r 
S

o
rt

e
 

1
0
3
)

Korngemische

g
ro

b
e

 

G
e

s
te

in
s
k
.

u
n

g
e
w

. 

R
u

n
d

- 
  

k
o

rn

Die Gesteinskörnungen sind zertifiziert bzw. überwacht nach 
1)

 DIN EN 12620, 
2)

 DIN EN 13139,  
3) 

DIN EN 13285 

und unterliegen der Fremd- sowie freiwilligen Güteüberwachung durch den  Baustoffüberwachungs- und 

Zertifizierungsverband Baden-Württemberg (BÜV-Zert Ba-Wü) e.V. Ostfildern und der BPG 

Baustoffprüfgesellschaft mbH, Prüfstelle Konstanz.


